	Fiche N°… 
	Ce que je dois retenir sur 
	CME5.4 : Les matières plastiques peuvent-elles être recyclées ?
	Niveau 1ère
terminale


	· Les différentes familles de plastiques
Les deux grandes familles de plastiques sont :

· les thermodurcissables (qui ne se ramollissent pas sous l'effet de la chaleur)

· les thermoplastiques (qui se ramollissent sous l'effet de la chaleur)

· Les différentes matières plastiques recyclables
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·  Tests de reconnaissance et propriétés

· Test de chauffage
Ce test permet de distinguer les ................................ des ................................ 

Au contact de la chaleur les ................................ ramollissent alors que les ................................ ne subissent aucune transformation visible. 
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@ Verser environ 2 mL d’acétone dans chacun des deux tubes a essai puis
refermer le flacon d’acétone.

@ Quelles conditions de sécurité faut-il respecter ?

@ Plonger les deux échantillons séparément dans chacun des tubes.
© Laisser réagir pendant 2 ou 3 minutes. Observer s'il y a attaque du matériau
plastique. L

@ Le test est positif pour I'échantillon attaqué par le solvant. Indiquer le numéro
de I'échantillon « positif » dans la premiére colonne du tableau ci-dessous. @ \@

@ Vider les deux tubes dans le flacon « récupération » prévu a cet effet, boucher
le flacon et le retirer de la hotte.

5. Test du papier pH

@ Introduire le dernier échantillon dans un tube a essai. papier Rl
® Placer un morceau de papier pH humidifié a la sortie du tube.
@ Allumer le bec bunsen. Chauffer le tube quelques minutes.

© Observer la couleur du papier pH. Si le pH est supérieur a 7, la
molécule du polymeére contient de l'azote, le test est positif.

@ Indiquer le numéro de I'échantillon « positif » dans la premiére
colonne du tableau ci-dessous.

Positif

Négatif Positif

Négatif Négatif Positif

Négatif Négatif Négatif Positif

Négatif Négatif Négatif Négatif Positif

® Répondre aux questions suivantes :

a) Parmi les échantillons étudiés, quel est celui qui contient du chlore ?

6. Exploitation et rangement du poste de travail
© Répondre a la problématique POSEe. ...

© Ranger le poste de travail.
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·  Test de densité (ou test de flottaison)
Un objet en plastique plus dense que l'eau (d > 1) va ................................ 
Un objet en plastique moins dense que l'eau (d < 1) va ................................ 

Matière plastique

PE

PET

PP

PVC

PS

densité

0.92

1.35

0.91

1.4

1.04

Seuls les objets en  ................................  et en ................................ flottent alors que les autres coulent.

· Test de Belstein
La flamme jaune devient ................................  en présence de chlore.

Le test de Belstein met donc en évidence le ................................ 

· Test du solvant

Un solvant organique (acétone) attaque uniquement le ................................ 

· Test du papier pH

Si le papier pH indique un pH > à 7 alors la matière plastique chauffée est un ............................. 
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@ Identifier différentes
matiéres plastiques.

Problématique : Les bouteilles d’eau minérale, les bouchons de lait, les pots de yaourts, ... sont
majoritairement en plastique de nos jours. Comment identifier les différentes matieres plastiques
utilisées 2

Il faut porter une blouse, des lunettes de protection et
manipuler sous la hotte.

1. Test a la chaleur pour tous les échantillons

@ Allumer le bec bunsen, chauffer I'agitateur en le tenant avec
un chiffon. Poser l'agitateur sur I'échantillon et observer.

@ Si'échantillon ramollit, c’est un thermoplastique, le test est
négatif. Si I"’échantillon ne ramollit pas, c’est un thermo-
durcissable, le test est positif.

@ Eteindre le chauffage.

@ Indiquer le numéro de I'échantillon « positif » dans la
premiére colonne du tableau de la page suivante.

2. Test de densité pour les quatre échantillons « négatifs »
au test a la chaleur

@ Remplir le bécher d’eau aux deux tiers et ajouter trois gouttes de détergent.
@ Plonger les quatre échantillons dans le bécher et les maintenir au fond a I'aide
d’un agitateur en verre. Retirer I'agitateur et ObSEerver. ...

@ Le test est positif pour I'échantillon qui remonte. Indiquer le numéro de
I'échantillon « positif » dans la premigre colonne du tableau de la page suivante.

@ Vider le bécher dans le récipient « récupération » prévu a cet effet.

3. Test de Belstein pour les trois échantillons « négatifs »
au test de densité

@ Allumer le bec bunsen. Chauffer fortement 'extrémité du fil de
cuivre dans la flamme en le tenant avec la pince.

@ Poser le fil chaud sur 'échantillon et I'enrober de plastique fondu.
o Porter & nouveau 'extrémité du fil dans la flamme.

@ Observez la flamme. Si elle se colore en vert, I’échantillon contient
du chlore, le test est positif. Eteindre le chauffage.

@ Indiquer le numéro de I'échantillon « positif » dans la premiére
colonne du tableau de la page suivante.
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Organigramme d'identification

Test de chauffage

           durcit

................................ 


                       ramollit

             flotte

     flamme verte

................................ 


Test de densité

................................ 

................................ 


                 coule

Test de Belstein

................................ 


       flamme jaune 

Test de solvant

           attaque

................................ 


                   intact

Test de pH

              bleu

................................

































